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Liebe Kundin, lieber Kunde!

Danke, dass Sie sich fur Mdbel aus unserem Haus entschieden
haben. Es ist uns ein Anliegen, dass Sie lange Freude an Ihrer
neuen Einrichtung haben, denn Nachhaltigkeit ist Teil unserer
Philosophie. Unsere Mobelstiicke sind bei richtiger P ege auch
nach vielen Jahren so schén wie am ersten Tag.

Da jedes Material entsprechende Pflege erfordert, haben
wir die wichtigsten Reinigungs- und Pflegehinweise fur Sie
zusammengestellt. Ausgewahlte Pflegemittel konnen Sie direkt
bei uns beziehen.

Gerne stehen wir Ihnen fir Fragen zum Thema P ege auch
personlich zur Verfigung.
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lird zum Zuhause _
antel anfuhlt. »
Piet Boon

Mobel werden mit Liebe ausgesucht, sollen schick
und immer gep egt sein. Damit lhr Lieblingssttick
auch Uber viele Jahre hinweg so schon wie
am ersten Tag aussieht, ist die richtige P ege
besonders wichtig. Verwenden Sie zur Reinigung
und P ege lhrer Mobelfronten ein weiches fus
selfreies Tuch. Vermeiden Sie Microfasertiicher,
da diese feine Kratzspuren bei emp ndlichen
Ober &chen hinterlassen kdnnen.

Mobelfronten

Kunststoff

Kunststoffbeschichtete ~ Ober &chen  sind
auRerst strapazierfahig und besonders p ege
leicht. Am besten reinigen Sie diese Ober &chen
mit handwarmem Wasser, etwas haushaltsib
lichem Reinigungsmittel und einem weichen
Tuch. Reiben Sie anschlieRend die Ober ache
trocken. Etwaige Flecken von stark abfarbenden
Substanzen und Flussigkeiten mdglichst sofort mit
handwarmem Wasser, eventuell unter Zugabe von
handelsiiblichen Reinigungsmitteln abwaschen.
Eingetrocknete oder Uber langere Zeit eingedrun
gene Substanzen sind spater nur noch begrenzt
entfernbar.  Fleckenriickstande, insbesondere
Fettspritzer und Fettablagerungen bei Kichen
fronten, kdnnen mit handelsiiblichem Kunststoff-
oder Glasreiniger entfernt werden. Verwenden Sie
keine aggressiven oder scheuernden Mittel, keine
Polituren und Wachse, keine rauen Schwamme
und keine Dampfreiniger.

Lack

Die Ober ache besteht aus mehreren Lack
schichten. Geschitzt wird sie durch den Auf
trag eines hochwertigen Wasserlacks, der hohe
Wider stands- und Abriebfestigkeit aufweist. Bitte



Mobelfronten

reinigen und pegen Sie mit handwarmem
Wasser, etwas handelstblichem Reinigungs
mittel und einem weichen Baumwolltuch.
Eventuelle Feuchtigkeitsriickstdnde vermeiden
Sie, indem Sie mit einem trockenen weichen
Tuch nachwischen. Bei hartnackigen Verschmut
zungen kann Glasreiniger eingesetzt werden.
Alternativ kann die Lackober a&che auch mit ei

nem speziellen Lack-Polish behandelt werden.

Holz

Holz ist ein naturlicher Werkstoff, Maserung
und Farbton machen aus jedem Maobelstiick
ein Unikat. Veranderungen in Struktur und
Farbe — durch unterschiedliche Licht- und
Sonneneinstrahlung — sind charakteristisch fiir
ein Naturprodukt und vollig normal. Als lebendi
ger Werkstoff kommt Holz in Bewegung, wenn es
immer wieder extrem feuchter oder trockener Luft
ausgesetzt wird. Auch bei sorgféltiger Lackbe
schichtung quillt oder schwindet es. Aus diesem
Grund sollten Sie besonders in der Heizperiode
auf ein ausgeglichenes Raumklima mit einer
Temperatur von 20 his 22 °C und einer Luftfeuch
tigkeit von 45 his 65 % achten. Schalten Sie beim
Kochen daher unbedingt den Dunstabzug ein
oder sorgen Sie fur ausreichende Beluftung.
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Furnier — lackiert

Die furnierte Ober&ache wird durch eine
hochwertige Lackschicht geschitzt. Im Normalfall
genigt es, Staub regelmaRig mit einem
weichen, trockenen und fusselfreien Tuch oder
einem nebelfeuchten Tuch in Faserrichtung des
Holzes abzuwischen — das saubert die Poren.
Sie  konnen dem Wasser auch etwas
handelsubliches Spulmittel zufiigen. Es emp ehlt
sich, ganzéachig und ohne Druck zu
arbeiten und anschlielend trocken nach
zuwischen, damit in den Ecken und Prolen
keine Feuchtigkeitsriickstande verbleiben.
Verwenden Sie keinesfalls aggressive oder
scheuernde  Mittel, keine Polituren, keine
Wachse und keine Dampfreiniger.

Massivholz / Furnier — gedlt

FUr die regelmafige P ege von gedlten Mdbel-
ober &chen empfehlen wir das Abwischen mit
einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch.
Leichte Verunreinigungen koénnen mit einem
nebelfeuchten Tuch gereinigt werden.Wesentlich
dabei ist,dass die Flachen anschlie3end trocken
gewischt werden. Fir eine schonende P ege und
Auffrischung empfehlen wir ein- bis zweimal pro
Jahr eine Ober achenbehandlung mit einem
naturlichen P egedl. Die Oberéache sollte

dabei trocken, staub- und fettfrei sein. Benetzen
Sie das P egetuch mit P egedl und verteilen
Sie das Ol dunn und gleichmaRig. Nach ca. 5
Minuten Trocknung den Uberschuss in Faser-
richtung abwischen.

Starke Verschmutzungen/Beschadigungen

von Massivholz

Bei starker abgenutzten und beschadigten
Flachen emp ehlt sich ein leichter Anschliff mit
einem feinen Schleifvlies in Faserrichtung. Nach
Entfernen des Schleifstaubs das P egetl wie oben
beschrieben auftragen.

Tipp: Geodlte Ober &chen sind gegenuber
Wasser sehr emp ndlich — daher am besten
sofort trocken abwischen.

Massivholz / Furnier — gewachst

Staub und losen Schmutz mit einem
weichen, trockenen und fusselfreien Tuch
entfernen. Leichte Verunreinigungen kdnnen mit
einem nebelfeuchten Tuch entfernt werden. Die
Oberéche ist sehr empndlich gegen
Feuchtigkeit, deshalb  unbedingt  trocken
nachwischen und Flussigkeiten sofort mit
einem trockenen Tuch entfernen. Mdobel
sticke aus gewachstem Holz solliten ca.

Mobelfronten

einmal im Jahr mit Bienenwachs nachge
wachst und nach dem Trocknen poliert werden.
Beschadigungen und grobere Verschmutzun
gen mit einem feinen Schleifvlies abschleifen und
anschliel3end nachwachsen.

Glas

Klarglas

Glas lasst sich am besten mit einem
handelsiblichen Glasreiniger reinigen. Achten Sie
darauf, dass bei Glastlren keine Feuchtigkeit in
die Prole und den Tirrahmen eindringt.
Hartnackige Flecken kénnen mit einem Kunst
stoffreiniger entfernt werden.

Satinglas

Grundsatzlich ist die Reinigung mit jedem
Glasreinigungsmittel  moglich.  Reiniger  mit
nachfettenden Inhaltsstoffen durfen keinesfalls
verwendet werden, da dies zu einer Flecken-
bildung in der Satinierung fiihren kann, die nur
sehr schwer entfernbar ist.
Hartnackige Flecken kdénnen mit einem Kunst
stoffreiniger entfernt werden.



Mobelfronten

Acryl Edelstahl

Bei dieser Oberé&che handelt es sich um Normale Verschmutzungen kdnnen Sie mit
eine Kunststoffbeschichtung mit hochglanzender handwarmem Wasser und handelsiblichen
Acryldeckschicht. Fir eine dauerhaft hoch- Spulmitteln  entfernen. Danach mit hei3em
wertige Optik erfordert diese hochglanzende Wasser abspilen und in Richtung der
Ober &che eine entsprechende Reinigung und Mattierung  trockenreiben. Fur  hartnackige
P ege. Fir die Erstreinigung die Ober &che mit Verschmutzungen und Wasser ecken
einer 1%-igen Seifenldsung (z.B.5 | Wasser mit 5 cl empfehlen wir, ein spezielles Edelstahlp ege-
Seifenldsung gemischt) reinigen. Mit einem mittel zu verwenden. Dieses schitzt die
weichen Tuch (kein Microfasertuch) nachtrock - hochwertige  Ober&ache  zusatzlich  durch
nen. Zur Oberachenversiegelung gegen einen  wasserabweisenden Schutz Im,  wirkt
Wisch- und Kratzspuren sollte die Acrylfront einmal antistatisch und verhindert unschone Finger -
jahrlich ~ mit  einer speziellen P egepolitur abdriicke. Verwenden Sie keinesfalls aggressive
behandelt werden. Kleine Kratzer kdnnen mit der Reinigungs- oder Scheuermittel.
P egepolitur wieder entfernt werden. Bei
antistatischer Auadung der Ober &che, kann
zur Reinigung Wasser mit haushaltsiiblichem Keramik

Spulmittel verwendet werden.
siehe Seite 14

Achtung: Wegen der Gefahr von Kratzspuren
immer nur mit leichtem Druck arbeiten.




~» Schonheit ist/die Harmonie von Zeit und Form:»
Alvar Aalto

Die Arbeitsplatte pragt das Erscheinungsbild
Ihrer Kliche ganz wesentlich — jedes Material hat
seinen eigenen Charakter. Sie muss taglich einer
Vielzahl von unterschiedlichen Beanspruchun
gen standhalten. Damit Sie mit lhrer Arbeitsplatte
auch noch nach vielen Jahren Freude haben, gilt
es, der richtigen Handhabung und P ege grol3e
Beachtung zu schenken.

Tipp: HeilRe Topfe und Pfannen sollten, unab-
héangig vom Material der Arbeitsplatte,
immer auf einem geeignheten Untersetzer
abgestellt werden, damit Verfarbungen oder

Rissbildung aufgrund von Temperaturschwan

kungen vermieden werden.

Tipp: Schneiden Sie immer auf einem geeig
neten Schneidebrett und nicht direkt auf der
Arbeitsplatte, um etwaige Kratzspuren zu
verhindern.

Tipp: Kontrollieren Sie regelmaRig die Silikon-
Abdichtungen entlang der hinteren Arbeits
plattenkante und bei Aufsatzschranken, um ein
Eindringen von Wasser und etwaige Quell-
schaden zu vermeiden.

Arbeitsplatten

Kunststoffbeschichtete Arbeitsplatte

Generell sollten Sie die Kunststoffarbeits
platte nicht als Schnittache benutzen, da
Messerschnitte selbst im harten Schichtstoff-
belag Spuren hinterlassen konnen. Stehendes
Wasser und Flussigkeitsriickstande, insbeson
dere auf StoRRfugen, immer sofort mit einem
trockenen Tuch entfernen. Damit beim Einsatz des
Geschirrspulers  kein Wasserdampf unter die
Arbeitsplatte  gelangt und  Quellschaden
verursacht, empfehlen wir, nach Beendigung
des Spuilprogramms das Gerat noch ca. 30 Minu
ten geschlossen zu halten.

Reinigung und P ege
Reinigen Sie die Ober ache mit handelsublichen
Haushaltsreinigern ohne scheuernde Bestand
teile, handwarmem Wasser und einem weichen
Tuch oder Schwamm.

Starke Verschmutzungen

Zum Entfernen hartnackiger \Verschmutzungen
empfehlen wir eine Lauge aus Spulmittel und
Wasser. Fett, Ol und Wachs kénnen Sie mit orga
nischen Losungsmitteln entfernen. Damit die
Ober ache perfekt schlierenfrei bleibt, empfeh
len wir das Nachspllen mit warmem Wasser
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Arbeitsplatten

und anschlieRendes Trockenreiben. Bitte nicht
verwenden: Reinigungsmittel, die starke Sauren
oder Salze enthalten, sowie chlorhéltige Reiniger.

Naturstein

Granit

Granit ist ein reines Naturprodukt, seine Art
und sein Aussehen sind in Millionen von Jahren
gewachsen —jede Platte ist ein Unikat. Granit ist ein
sehr fester Werkstoff, er kann mit Haushaltsgeraten
kaum zerkratzt werden und ist leicht zu reinigen.

Erstp ege

Jede Granitarbeitsplatte muss nach der Montage

mit einem speziellen Impragniermittel impragniert
werden, um Farbveranderungen zu verhindern. Je
nach Beanspruchung sollte die Impragnierung
halb- bis dreivierteljahrlich wiederholt werden.

Reinigung und P ege

Fir die tAgliche Reinigung empfehlen wir die Ver
wendung einer speziellen Wischp ege. Durch die
Impragnierung und die tgliche Reinigung wird die

Wahrscheinlichkeit einer Fleckenbildung erheblich
vermindert.
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Tipp: Entfernen Sie Fettriickstinde am besten
immer sofort, damit das Fett nicht in den Stein
eindringen kann.

Marmor

Marmor gehort zur Gruppe der Weichgesteine
(wie Kalkstein und Sandstein) und ist eines der
altesten Gesteine Uberhaupt. Weichgesteine sind
relativ kratzemp ndlich und nicht s&urebestan
dig und deshalb auch nur bedingt als Kuchen
arbeitsplatte einsetzbar. Zur taglichen Reinigung
eignet sich ein weiches nebelfeuchtes Tuch. Um
hartnéckigen Kalkablagerungen vorzubeugen,
empfehlen wir, Ihre Arbeitsplatte regelmafig mit
Marmorwachs einzuwachsen. Groben Schmutz
entfernen Sie am besten vorsichtig mit einem
Kunststoffschaber und sdubern den Fleck danach
mit Seifenreiniger und einem weichen Schwamm.

Quarzkomposit

Quarzstein zeichnet sich durch seine Harte aus.

Die Ober &che ist besonders glatt und porenfrei
und dadurch &uRerst hygienisch und p egeleicht.
Bei nicht polierten Arbeitsplatten sollte stehendes
Wasser unbedingt vermieden werden, da sich

sonst Kalk in der Struktur der Ober ache absetzen
kann und die Ober achenreinigung erschwert.

Reinigung und P ege

Fir die tagliche Reinigung geniigt etwas Wasser,
gegebenenfalls  handelsiblicher  Haushalts-
reiniger und ein Tuch. Hartnackige Flecken und
Ablagerungen kdnnen mit Haushaltsreinigern auf
Essigbasis bzw. einem Spezialreiniger und einem
Schwamm entfernt werden.

Starke Verschmutzungen

Eingetrocknete Lebensmittelreste  entfernen
Sie am besten mit einem Kunststoff- bzw. Holz
schaber oder mit der Metallklinge eines Ceran-

feldschabers. Sollte ein Metallabrieb auf der

Arbeitsplatte  zurlickbleiben, kann dieser mit
Scheuermilch und einem weichen Schwamm

entfernt werden.

Mineralwerkstoff

Arbeitsplatten

Reinigung und P ege

Zur taglichen Reinigung verwenden Sie am
besten handelsubliches Reinigungsmittel und
einen weichen Kichenschwamm. Arbeiten Sie
ohne Druck und in kreisenden Bewegungen, wi
schen Sie danach mit einem feuchten Baum
wolltuch nach und reiben Sie sie anschlie3end
trocken. Verunreinigungen oder Flissigkeiten
sollten immer sofort abgewischt werden. Sie
vermeiden dadurch, dass sich hartnéckige Farb
pigmente auf der Ober &che ablagern kdnnen.

Entfernung von Verkratzungen

Am besten mit Spezial-Schleifpapieren aus dem
P egeset bearbeiten und anschlie3end mit einem
feuchten Schwamm nachwischen und trocken
reiben. Tiefere Kratzer und andere Beschadigun
gen konnen von geschulten Servicetechnikern
repariert werden.

Glas

Arbeitsplatten aus Mineralwerkstoff fihlen sich
warm und seidig an, sind porenfrei, lebensmittel-
echt, besonders pegeleicht und kdnnen im
Bedarfsfall auch wieder repariert werden.

In der Kiche wird Glas wegen seiner glatten,
p egeleichten und aul3erst hygienischen Ober a
che sehr geschatzt. Glasarbeitsplatten und Glas
rickwande aus Einscheibensicherheitsglas (ESG)
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Arbeitsplatten

werden auf der Unterseite farbig bedruckt oder
lackiert. ESG ist gegentiber nicht gehéartetem Glas
temperaturbestandiger, biegebruchfester  sowie
schlag- und stof3fester.

Achtung: Glas ist kratzemp ndlich. Verwenden
Sie ein Schneidebrett und benitzen Sie Topf-
untersetzer,um Kratzer zu vermeiden.

Klarglas

Klarglas kann mit milden Reinigungsmit
teln, einem weichen Schwamm oder Lappen
sowie haushaltsiiblichen Glasreinigern gereinigt
werden. Chemikalien oder stark atzende Flissig
keiten sind sofort mit viel Wasser zu entfernen, da
sie die Glasober &che angreifen kénnen.

Satinglas

Satinglas kann mit milden Reinigungsmit
teln, einem weichen Schwamm oder Lappen
sowie haushaltstiblichen Glasreinigern gereinigt
werden. Silikon- und saurehéltige Reinigungs
mittel durfen nicht verwendet werden. Fett- und
Olhaltige Substanzen erzeugen auf satinierten
Ober &chen Flecken mit leichter Schattenwir
kung, die jedoch mit einem Glasreiniger entfernt
werden konnen.
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Starke Verschmutzungen

Zur Entfernung von starken Verunreinigungen
wie z. B. heilem Fett nach langerer Einwirkzeit
empfehlen wir ein spezielles Reinigungsmittel, um
Glanzgrad und Ober &che nicht zu verandern.

Keramik

Keramik ist ein 100%iges Naturprodukt. Die
Oberache ist glatt und porenlos, weshalb
keine Versiegelung erforderlich ist. Keramik ist
bei richtiger Handhabung und Pege
besonders kratz- und abriebfest sowie saure-
und UV-bestandig.

Reinigung und P ege

Reinigen Sie die Ober &che mit handelstiblichen
Haushaltsreinigern, handwarmem Wasser und
einem Lappen. Stark scheuernde  oder
bleichende Mittel sind nicht zu empfehlen.

Starke Verschmutzungen

Hartnackige  Flecken und  Ablagerungen
kénnen mit einem Haushaltsreiniger auf
Essigbasis und einem weichen Schwamm ent
fernt werden. Reinigen Sie bitte nicht mit kratzen
den Hilfsmitteln wie einem Ceranfeldschaber oder
einer Edelstahlspirale, da der Glanzgrad der

Ober &che verandert werden konnte. Eingetrock
nete Lebensmittelreste entfernen Sie am besten
mit einem Kunststoff- oder Holzschaber. Fett, Ol
und Wachs koénnen Sie mit oganischen Ldsungs
mitteln entfernen. Damit die Ober ache perfekt
schlierenfrei bleibt, empfehlen wir ein Nachspulen
mit warmem Wasser und anschliel3endes
Trockenreiben.

Edelstahl

Edelstahl ist gleich in mehreren Kategorien ein
Kandidat fur Spitzenpositionen: Er kann unver
gleichlich passgenau verarbeitet werden, ist
robust, hygienisch, hitzebestandig und langlebig.
Fir die Reinigung reichen handwarmes Wasser
und trockenes Nachreiben. Wer spezielle Edel
stahlp egemittel verwendet, sorgt fiir eine Schutz
schicht, die Schmutz abperlen lasst.

Achtung: Edelstahlarbeitsplatten sind kratz
emp ndlich. Scharfkantige Tépfe und Messer

kdnnen Kratzspuren hinterlassen.

Massivholz

Holz ist ein Naturprodukt, das bei regelma
Biger P ege im Laufe der Jahre immer schoner

Arbeitsplatten

wird. Massivholz wirkt antistatisch, zieht also Staub
nicht an. Als hygroskopischer Werkstoff kann Holz
Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
Achten Sie daher auf ein ausgeglichenes
Raumklima und eine relative Luftfeuchtigkeit von
45 bis 65 %. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit neigen
Massivholzarbeitsplatten zum ,Verzug*.

Erstp ege

Ihre Holzarbeitsplatte sollten Sie am besten gleich
nach der Montage in kurzen Abstanden (ca. 3 bis
4 Tage) mit einem entsprechenden P egedl diinn
nachoélen,um die eckenunemp ndliche Ober &
che zu erhalten.

Reinigung und P ege

Zur taglichen Reinigung lhrer Massivholzarbeits
platte verwenden Sie handwarmes Wasser und
einen weichen Schwamm. Leichte Verschmutz-
ungen entfernen Sie am besten mit Seifenwasser.
Verwenden Sie keine scharfen oder scheuern

den Reinigungsmittel. Je nach Beanspruchung

muss das Massivholz in gewissen Zeitabstanden
(ein- bis zweimal jahrlich) nachgedlt werden,

damit die Schutzfunktion erhalten bleibt.
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Arbeitsplatten

Wann muss nachgeolt werden?

Auskunft gibt der Wassertropfentest: Wassertrop
fen auf die Arbeitsplatte spritzen. Wasser perlt
ab: kein Nachoélen erforderlich. Wasser wird
aufgesaugt: Arbeitsplatte dringend nachdlen.

Starke Verschmutzungen

Hartnackige Flecken kénnen mit einem Schleif
schwamm (P 180) oder Schleifpapier (P 240)
vorsichtig entfernt werden. Nach dem Entfernen
der Flecken mittels Schleifschwamm oder Schleif
papier muss das Holz mehrmalig diinn mit einem
handelsublichen natirlichen P ege6l nachgeolt
werden.

Trotz des Ober &chenschutzes wird kein vollstan
diger Schutz gegen Fleckenbildung erreicht. Wir
empfehlen deshalb, bei der Zubereitung von
farbintensivem Gemise oder anderen stark
farbenden Lebensmitteln mit einem Schneid
brett zu arbeiten. Stehende Feuchtigkeit und
langeres  Einwirken von Wasser (feuchter
Schwamm, Teller, Tassen) unbedingt vermeiden —
die Ober &che konnte sich verziehen. Beim Auf-
treten von Wasser ecken unverziglich nachdlen.
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Tipp: Haushaltsgerate mit standiger Warmeab
gabe nach unten (z. B. Kaffeemaschinen) auf
eine warmeisolierende Unterlage stellen, um
Verfarbungen oder Rissbildung durch
Austrocknen zu vermeiden.

Achtung: Beim dauerhaften Abstellen von Metall-
dosen kann es je nach Holzart zu Oxidation mit
Fleckenbildung kommen.




» Liebe zur Schonheit ist Geschmack. »
Ralph Waldo Emerson

Bitte beachten Sie, dass sich Polstermobel mit
Bezligen in Stoff oder Leder, &hnlich wie Holz oder
hochwertige Teppiche, durch Sonnenlicht und
andere Lichtquellen verdndern. Schitzen Sie
daher lhr Polstermdbel vor direkter Sonnenein
strahlung und halten Sie einen Mindestabstand
von 40 cm zu Hitzequellen wie z. B. Heizkdrpern. Mit
entsprechender Beschattung und Luftbefeuch
tung beugen Sie vor. Auch Polstermobel sind
standiger Staub- und Alltagsverschmutzung
ausgesetzt. Staub sollte regelméaRlig mit einem
weichen Tuch (ohne Microfasern) entfernt oder
mit der Polsterdise des Staubsaugers auf gerin
ger Leistungsstufe abgesaugt werden. Vermei
den Sie punktuelles Reiben, es kann emp ndliche
Ober &chen angreifen. Es empehlt sich, im
mer die ganze Flache zu reinigen und zwar von
Naht zu Naht und von auf3en nach innen. Sprays
und Raumdeos tun Polsterbeziigen nicht gut. Sie
konnen die Fasern angreifen. Wir empfehlen,
zum Schutz lhrer Polstermdbel spezielle P ege
mittel mit einer Impragnierung zu verwenden.

Tipp: Tauschen Sie bei abnehmbaren Sitz- und
Ruckenkissen diese regelmalig aus, um ein
seitige starke Sitzmuldenbildung zu vermeiden.

Tipp: Schiitteln Sie Kissen mit Federfillung regel
maRig auf,dadurch bleibt die Standfestigkeit der
Federn erhalten und Ihr Kissen perfekt in Form.

Polstermdbel/Bezilige

Leder

Bei naturnaher Verarbeitung vereint Leder als
Bezugsmaterial viele Vorteile, es ist atmungsaktiv,
hautsympathisch und fiihlt sich immer wohltem
periert an.

Achtung: Textilien, die nicht farbecht sind (z. B.
Jeans, T-Shirts), kdénnen durch Feuchtigkeit oder
Korperwarme auf das Sofa abfarben.

Glattleder

Staub konnen Sie ganz einfach mit einem wei
chen Tuch (ohne Microfasern) entfernen. Um die
Geschmeidigkeit des Leders zu erhalten, empfeh
len wir mind. zweimal pro Jahr eine Behandlung
mit einem speziellen Lederp egemittel. Lederp e
geprodukte werden idealerweise vor und nach
jeder Heizperiode verwendet. Vor jeder P ege
sollte das Leder grindlich gereinigt werden.
Vermeiden Sie dabei starkes Reiben, da es die
Ober ache aufrauen konnte.
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Polstermdbel/Bezilige

Nubuk- / Rauleder

Dieses Leder bietet sehr hohen Komfort — die
Ober ache ist samtig und der Griff weich. Da
dieses atmungsaktive Leder naturbelassen ist,
muss es regelmalig gepegt werden. Bean
spruchte Stellen am Nubukleder kdnnen mit einer
weichen Biurste, einem Schaumstoffschwamm
oder einem Reinigungsgummi etwas aufgefrischt
werden. Reinigen Sie dazu immer ganze Teile von
Naht zu Naht. Zur regelmafigen P ege verwenden
Sie hitte ein spezielles Nubukleder-P egeset.

Kunstleder

Fir die Grundreinigung genlgt es, das Materi
al mit handwarmem Wasser und einem feuchten
Tuch abzuwischen. Bei starkeren Verschmutzun
gen sind ein mildes Waschmittel und eine weiche
Handburste hilfreich.

Erste Hilfe bei Lederverschmutzung

Die Verschmutzung unverziglich mit einem
weichen saugféhigen Papier oder Tuch (kein
Microfasertuch) abtupfen und das Leder trock

nen lassen. Mit einem nebelfeuchten Tuch leicht
und ohne Druck nachreiben — es besteht die
Gefahr der Ober achenbeschadigung.

Bei hartnéckigen, eventuell angetrockneten
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Verschmutzungen: Tuch mit lauwarmem abge

kochtem oder destiliertem Wasser (vermeidet
Kalkrander) anfeuchten und in kreisférmigen
Bewegungen vorsichtig ausreiben. Anschlie
Rend die Ober ache mit einem Tuch sorgfaltig

trocknen. Restecken mit dem fir Leder
vorgesehenen Spezial-P egemittel gemalf
Anleitung nachbehandeln.

Tipps zur Fleckenentfernung

Flissigkeiten und Essensreste sofort mit einem
saugfahigen Tuch entfernen. Fettecken auf
naturbelassenem Leder nicht behandeln,
da diese meist ins Leder einziehen und nach
einiger Zeit nicht mehr sichtbar sind. Flecken
niemals durch Reiben entfernen. Eiweil3halti
ge Flecken (z. B. Blut, Urin) mit eiskaltem Wasser
entfernen. Keine Losungsmittel verwenden.

Stoff

Fur die regelmaRige Reinigung saugen Sie lhre
Mobel am besten mit einer glatten Polsterdiise
auf geringer Leistungsstufe und in Strichrichtung
sorgfaltig ab. Damit Flecken nicht in den Stoff
einziehen, sollten Sie immer sofort entfernt werden.

Baumwolle / Mischgewebe

Viele Flecken lassen sich in der Regel mit
lauwarmem Wasser entfernen. Falls erforderlich,
kann auch Wasser mit ein wenig pH-neutraler Seife
(fett-, 6I- und alkalifrei) angewendet werden.
Flecken durch vorsichtiges Tupfen entfernen.
Vermeiden Sie reibende Bewegungen, da die
Verschmutzung sonst tiefer in den Stoff eindringt
bzw. die Ober dche der Faser beschéadigt wer
den kann. Den Stoff nach dem Trocknen mit einer
weichen Birste gegen die Strichrichtung behan
deln. Abnehmbare Bezlige kdnnen entsprechend
der P egeanleitung gewaschen bzw. chemisch
gereinigt werden. Beim Waschen bitte unbedingt
auf die exakte Temperatureinstellung achten, um
ein Einlaufen zu vermeiden.

Tipp: Polstermdbel im feuchten Zustand nicht
belasten, um ein Dehnen des Bezugs zu
vermeiden.

Microfaser

Microfaserstoffe durfen bei der Reinigung
keinesfalls mit Wasser behandelt werden. Saugen
oder birsten Sie lose auiegenden Schmutz ab.
Tupfen Sie verschittete Flissigkeiten oder Flecken
unverziglich ab. Sdubern Sie den Fleck anschlie

Polstermdbel/Bezilige

Rend mit einem fur die Textilreinigung geeigneten
Losungsmittel, indem Sie ihn zuerst in Florrichtung
abtupfen. Wenn das Gewebe trocken ist, birsten
Sie mit einer weichen Blrste zuerst gegen und
dann in die Florrichtung.

Filz

Zur Reinigung leicht abbiirsten oder absaugen.
Zum Auffrischen der Farbe den Filz mit Essigwasser
leicht abtupfen. Falls der Filz nass wird, achten Sie
bitte darauf, ihn langsam bei Zimmertemperatur
trocknen zu lassen. Starke Flecken kdnnen mit
einer Seifenlauge aus einem sanften Woll
waschmittel oder Geschirrspilmittel abgetupft
werden. Rest tissigkeit mit einem trockenen Tuch
aufnehmen. Achten Sie bitte darauf, den Filz
langsam bei Zimmertemperatur trocknen zu
lassen. Filz darf nicht gewaschen werden, da er
nicht waschbestandig ist.
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» Eleganz heisst nicht, ins Auge zu fallen,
sondern im Gedachtnis bleiben. »
Giorgio Armani

Matratzen/Zudecken/Kissen

Der durchschnittiche Erwachsene dreht und
wendet sich ca. 70 mal pro Nacht und gibt ca.
0,5 | Flussigkeit Uber die Haut ab.

Neben optimaler  Bewegungsfreiheit — und
anatomischer Kdrperunterstitzung muss lhre
Matratze auch die Fahikeit besitzen, Feuchtigkeit
vom Korper weg zu transportieren und an die
Raumluft abzugeben. Im Idealfall geht dies Hand
in Hand mit einem Bezug aus hochwertigen
Fasern, die die feuchtigkeitsableitenden Eigen-
schaften der Matratze perfekt unterstiitzen. Mit
der richtigen P ege kann lhr Schlafsystem diese
Funktion fir lange Zeit erfiillen und Wohlbe nden
und Hygiene gewabhrleisten.

Matratze

Lassen Sie Ihre Matratze atmen

Gonnen Sie lhrer Matratze nach dem Aufstehen
etwas Frischluft, damit die Uber Nacht angesam -
melte natirliche Feuchtigkeit entweichen kann.
Schlagen Sie dazu die Bettdecke nach dem
Aufstehen zum FulRende zurlick. Bei geschlos -
senen Bettkasten empfehlen wir, die Matratze
leicht anzuheben, um sie auch von unten zu
durchltiften.

Immer eine frische Liege éche

RegelmaRiges Wenden der Matratze beim
Beziehen beugt Muldenbildung vor. Tauschen Sie
nicht nur Ober- und Unterseite, sondern auch
Kopf- und Fuf3teil. Die Matratze wird es lhnen mit
einer langeren Lebensdauer danken.

Achtung: Modellabh&ngig, nicht mdglich bei
Sommer- und Winterseiten.

Reinigung und P ege

Bei waschbaren Bezligen waschen Sie bitte nur
eine Bezugshélfte pro Waschgang. Uber den
umlaufenden Reil3verschluss lassen sich die
Bezugshalften leicht trennen. Bei reinigungs-
fahigen Matratzenbeziigen beachten Sie bitte die
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Matratzen/Zudecken/Kissen

Hinweise auf dem P egeetikett. Verwenden Sie
nur Waschmittel ohne optische Aufheller. Zur
regelmaligen Pege die Matratze mit einer
weichen Burste abbursten oder mit einer glatten
Polsterdiise und bei einer geringen Saugleistung
absaugen.

Achtung: Nach einer ersten Nutzung ist eine
Anpassung der Matratze an lhre individuel
le Korperform Ublich. Der Liegekomfort Ihres
Schlafsystems wird dadurch in keiner Weise
beeintrachtigt.

Bettdecke und Kopfkissen

Kissen und Decken sollten taglich aufge-
schittelt und geltftet werden. Waschbare Kissen
und Decken sollten mindestens ein- bis zweimal
pro Jahr gewaschen werden. Die meisten
Hersteller  empfehlen  zur  Reinigung ein
Feinwaschprogramm bei 40 bis 60°C und
danach die Trocknung im Trockner bei niedri
ger Temperatur. Eventuell sind zwei Trocknungs-
durchgange notig. Die Reinigung von Kissen
und Decken mit Naturhaar- oder Federfiillung
gehdrt in Pro hande.
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Bbden zahlen zu den am meisten beanspruch
ten Ober &chen der gesamten Einrichtung und

pragen gleichzeitig das Erscheinungshbild eines
Raumes ganz wesentlich. Die optimale Reinigung
und P ege der unterschiedlichen Materialien tragt

entscheidend zur dauerhaften Erhaltung einer
schoénen Ober &che bei.

Tipp: Schiitzen Sie lhre wertvollen Fu3bdéden vor
Kratzern und Dellen, verursacht von Einrichtungs
gegenstanden. Verwenden Sie daher Filzgleiter
fur alle glatten Béden und Kunststoffgleiter fir
textile Bodenbelage.

Tipp: Achten Sie, insbesondere bei Stihlen,
auch auf die Verwendung der entsprechenden
weichen gummierten Rollen fir alle glatten
Boden, um unschone Abdriicke zu vermeiden.

Tipp: Zimmerp anzen sollten unbedingt mitwas
serdichten Ubertpfen oder mit passenden Un
tersetzern versehen werden, um Wasserschaden
am Boden zu vermeiden.

Boden

Naturholzboden/Parkett

Gedlte Holzbdden sind aufgrund ihrer natur
lichen Ober ache angenehm warm, rutschfest,
antistatisch, wasserabweisend und p egeleicht.
Achten Sie bei Naturholzbtden insbesondere
wahrend der Heizperiode auf ein ausgeglichenes
Raumklima und eine relative Luftfeuchtigkeit von
45 bis 65 %.

Achtung: Abséatze und spitze Gegenstande kén
nen Kratzer oder Abdriicke verursachen, die nur
durch Abschleifen wieder entfernt werden kdnnen.

Reinigung und P ege

Staub und &hnliche Verunreinigungen beseiti
gen Sie am besten mit einem Besen oder Staub-
sauger. Je nach Beanspruchung sollten Sie lhren
Holzboden ein- bis zweimal pro Monat feucht
mit kokos- oder sojafetthaltiger Holzbodenseife
aufwischen. Schiitteln Sie die Holzbodenseife vor
Verwendung immer gut auf. Wir empfehlen mit

zwei Eimern zu arbeiten, einem mit Seifenwasser

und einem mit klarem Wasser zum Ausspulen des
Wischmopps. Achten Sie darauf, dass Sie lhren
Naturholzboden nicht zu nass wischen.
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Boden

Tipp: Verunreinigungen wie Sand oder Steinchen
am besten immer sofort entfernen, um Kratzer
zu vermeiden. Wasser oder andere Flissigkeiten
muissen immer sofort aufgetrocknet werden.

Fest anhaftende Verschmutzungen lassen sich mit
einem Schwamm und etwas Seifenwasser l6sen.
Fir besonders hartnackige Verschmutzungen
helfen spezielle Fleckenentferner oder Intensiv-
reiniger. Die Haugkeit der P ege richtet sich
nach der Beanspruchung.

Nachdlen

Geolte Naturholzbéden missen je nach
Beanspruchung (ca. alle 4 Jahre) mit P egedl
aufgefrischt werden. Zum Auffrischen wenden Sie
sich am besten an Ihren Ful3bodenprofessionisten.

Auffrischen von abgestumpften Ober &chen
Werden gedlte Boden nicht regelmaRig mit
rickfettender Holzbodenseife gep egt, wird die
Ober ache starker verschmutzen oder
abstumpfen. In diesem Fall muss der Boden
grundgereinigt und mit P egedl aufgefrischt
werden. Zum Auffrischen wenden Sie sich am
besten an lhren Ful3bodenprofessionisten.
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Laminat

Laminat ist ein p egeleichter, robuster und
strapazierfahiger Bodenbelag mit leicht zu
reinigender Ober ache. Die tagliche Reini
gung von Laminat erfordert lediglich einen
Besen oder Staubsauger. Trittspuren und Schmutz
lassen sich beim Laminatboden mit einem
nebelfeuchten Tuch abwischen. Bei starkerer
Verschmutzung emp ehlt es sich, etwas Laminat-

Reinigungsmittel ins Wischwasser zu geben.

Verwenden Sie keinesfalls Scheuermittel, Wachse
oder Polituren. Ein Nachbehandeln der Ober-
ache ist nicht notwendig.

Fliesen

Fliesen gelten grundséatzlich als leicht zu reinigen.
Nach dem Verlegen haftet oft noch Uiberschiissige
Fugenmasse auf den Platten. Diese kann mit Spezi
alreinigern wie z.B. einem Zementschleier-Entferner
abgewischt werden. Trockener Schmutz lasst sich
problemlos kehren oder saugen. Zum feuchten
Aufwischen verwenden Sie am besten lauwarmes
Wasser und etwas neutrales oder leicht alkalisches
Reinigungsmittel wie z. B. Schmierseife. Verzichten
Sie auf Scheuermittel und p egehaltige Reini
gungsprodukte, weil sie die Ober dche in punkto

Optik, Trittsicherheit und Reinigungsfreundlichkeit
negativ beein ussen. Zur Reinigung verschmutzter
Fugen empfehlen wir spezielle Fugenreiniger.

Tipp: Hau ges Wechseln des Wischwassers ver-
hindert Schlierenbildung und die Verschmut

zung heller Fugen.

Naturstein

Natursteine zahlen zu den Altesten und
bewahrtesten Baumaterialien des Menschen und
faszinieren durch ihre einzigartige  Struktur.
Natursteine verkorpern Festigkeit und Dauer-
haftigkeit. Damit das so bleibt, benttigen selbst
die héartesten Minerale fachméannische P ege.
Generell bediirfen neu verlegte Natursteinbdden
nach einer entsprechenden Trocknungszeit (im
Klebebett verlegte Belage ca. 2 bis 3 Wochen, im
Mortelbett verlegte Belage ca. 4 bis 6 Wochen)
einer Grundreinigung. Der zu behandelnde
Belag muss naturkalt, sauber, trocken, frei von
Flecken und saugfahig sein. Damit Naturstein auch
dauerhaft in seiner ganzen Pracht erstrahlt, bedarf
er von Zeit zu Zeit — die idealen Abstinde variieren
je nach Beanspruchung und Material — auch einer
laufenden Grundreinigung. Zur Entfernung von
hartnackigen Flecken immer nur die dafur
vorgesehenen Spezialreiniger verwenden.

Boden

Granit

Granit als séurebestandiges Hartgestein
eignet sich hervorragend als Bodenbelag fur den
Innen- und AufRenbereich. Zum Ober &chen -
schutz lhres Natursteins empfehlen wir eine
spezielle Impragnierung. \Vor einer Schutzbehand -
lung muss der Bodenbelag sauber, trocken und
frei von Flecken sein. Losen Schmutz und Staub
entfernen Sie am besten mit einem Wischmopp
oder einem Staubsauger. Zur regel-
maRigen Reinigung und Pege verwen -
den Sie eine Steinseifen-Wischpege mit
warmem Wasser. Stark beanspruchte Flachen
kbnnen mit einem speziellen Marmor- und
Granit-Polish behandelt werden.

Marmor / Kalkstein

Marmor besteht zu 90 % aus Kalk und reagiert
daher auf Sauren aller Art. Bei der Auswahl der
Reinigungs- und P egemittel ist dies unbedingt zu
beachten.

Achtung: Saurehaltige Lebensmittel wie Wein,
Fruchtsafte, Essig etc. verursachen sehr rasch
unschone Flecken. Entfernen Sie etwaige Spritzer
von saurehaltigen Lebensmitteln immer sofort
mit einer Kiichenrolle und ausreichend Wasser.
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Boden

Zum Ober dchenschutz empfehlen wir eine
spezielle Impragnierung. Vor jeder Schutz-
behandlung muss der Bodenbelag sauber,

trocken und frei von Flecken sein.

Losen Schmutz und Staub entfernen Sie am
besten mit einem Wischmopp oder einem
Staubsauger. Zur regelmafigen Reinigung und
Pege verwenden Sie eine Steinseifen-Wisch
p ege mit warmem Wasser. Stark beanspruchte
Flachen kdnnen mit einem speziellen Marmor-
und Granit-Polish behandelt werden.

Schiefer

Schiefer ist durch die bruchraue Oberéa
che optisch sehr schon, durch die Vertiefungen
aber auch recht anfallig fur Verschmutzungen.
Materialbedingt ist Schiefer relativ kratzemp nd
lich und nicht saurebestandig. Sauren kdnnen zu
extrem hellen, nicht mehr zu egalisierenden
Flecken fuhren. Zum Ober &chenschutz empfeh
len wir unbedingt eine spezielle Impragnierung,
die die Fleckemp ndlichkeit stark vermindert und
den Boden p egeleichter macht. Vor jeder Schutz
behandlung muss der Bodenbelag sauber, tro
cken und frei von Flecken sein. Losen Schmutz und
Staub entfernen Sie am besten mit der weichen
Bodenburste des Staubsaugers. Zur regelmafi
gen Reinigung und P ege verwenden Sie eine
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Steinseifen-Wischpege mit warmem  Was
ser. Schiefer neigt dazu, mit der Zeit auszu
trocknen und stumpf zu werden, deshalb
ist die Pege mit Schieferdl empfehlenswert
(ca. ein- bis zweimal pro Jahr).

Sandstein

Sandstein zeichnet sich durch eine relativ
hohe Wasseraufnahme und damit verbunde
ne hohere Fleckemp ndlichkeit aus. Zum Ober-
achenschutz empfehlen wir daher eine
spezielle Fleckschutz-Impragnierung. Durch die
Impragnierung wird die Ober dche optimal
geschiitzt, danach ist die Reinigung von Sand
stein unkompliziert. Losen Schmutz mit einem
Besen oder Staubsauger entfernen. Zur regel-
maRigen Reinigung und P ege verwenden Sie
eine Steinseifen-Wischp ege mit warmem Wasser.

Teppich

Reinigung und P ege

Damit sich loser Staub und Schmutz gar nicht
erst im Teppich festsetzen kann, muss dieser regel
maRig mit einem leistungsstarken Staubsauger
entfernt werden. Bei hoch origen Teppichb6
den ist der Einsatz einer glatten Saugdiise ohne

Burstentechnik  erforderlich. Am Beginn der
Nutzung konnen sich lockere Fussel an der
Ober &che bilden, das ist vollig normal und hat
nichts mit der Qualitat Ihres Teppichs zu tun.

Fleckenentfernung

Entfernen Sie Flecken grundsétzlich sofort,
lassen Sie Flecken nie eintrocknen. Tupfen Sie den
Fleck dazu vorsichtig ab, vermeiden Sie dabei zu
starkes Reiben. Verwenden Sie zur Fleckenentfer
nung nur schonende Spezialprodukte und keine
herkdmmlichen Haushaltsreiniger oder Spulmittel.
Bei der Fleckenentfernung immer von auf3en nach
innen arbeiten und niemals Reiben, um irrepara
ble Schaden am Teppichboden zu vermeiden.
Priifen Sie dabei an einer maglichst unauffélligen
Stelle auf Farbechtheit und Materialbestandigkeit.

Trockenreinigung

Leichte Verschmutzungen groRerer Flachen kon
nen mihelos im Trockenreinigungsverfahren
entfernt werden. Das Granulat oder Pulver wird
aufgestreut, eingebirstet und nach der vorge

schriebenen Einwirkzeit abgesaugt. Der Boden
bleibt trocken und kann sofort wieder betreten
werden. Nicht geeignet fur Teppichbdden aus
Naturfaser und Nadel Iz.

Boden

Tiefenreinigung

Je nach Verschmutzung des Teppichbodens

ist jahrlich eine Nassreinigung durchzufthren.
Hier wird Schmutz mit einer Spezialmaschine in
einem Arbeitsschritt herausgespult und
abgesaugt. Lassen Sie die Nassreinigung am
besten von darauf spezialisierten Fachleuten
durchfuhren. Der Boden ist nach der Reinigung
leicht feucht und darf bis zur vollstandigen Trock -
nung nicht bendtzt werden.

Linoleum

Linoleum ist ein ©kologisch nachhaltiger
Bodenbelag — bei richtiger Reinigung und P ege
halt er bis zu 40 Jahre.

Reinigung und P ege

Zur laufenden Reinigung genligt ein Besen oder
Staubsauger. Leichte Verunreinigungen werden

im Feucht- oder Nasswischverfahren mit einer
speziellen Wischpege oder einem neutralen

Reinigungsmittel entfernt.
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Boden

Fleckenentfernung

Bei hartnackigen Verschmutzungen wird ein mit
Wasser verdinnter Spezialreiniger aufgetragen.
Nach einer Einwirkzeit wird der Schmutz mecha
nisch abgeldst. Anschliefend mit klarem Wasser
nachspilen und gut trocknen. Nach der Reini
gung wird eine neue P ege Imschicht aufgetra
gen und durch Polieren an den tbrigen P ege Im
angepasst.

RegelmaRige Intensivp ege

Einmal jahrlich ist eine Grundreinigung des
Bodenbelags mit einem Grundreiniger
erforderlich. Dieser entfernt alte P egelme
und hartnackige Verschmutzungen. Nach der
Grundreinigung den Boden mit einer Einp ege
vor Beanspruchung und Kratzern schitzen.

Kork

Korkbdden missen nach der Verlegung mit
speziellen P egemitteln versiegelt werden. Bitte
beachten Sie hierbei unbedingt die Anwender
hinweise und Einwirkzeiten des Herstellers. Bei der
taglichen Reinigung entfernen Sie losen Schmutz
am besten mit dem Staubsauger oder einem
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weichborstigen Besen. Zusatzlich emp ehlt sich
alle 1 bis 2 Wochen die Reinigung mit einem
nebelfeuchten Tuch und etwas Reinigungsmittel

fur Korkbdden im Wischwasser. Verwenden Sie
keine Nass- oder Dampfreinigungsgerate, da das

Naturprodukt Kork Wasser aufnehmen und seine
Form verandern konnte.

Elastischer Bodenbelag/PVC

Reinigung und P ege

Die Entfernung von losem Staub und Schmutz
erfolgt am besten durch Wischen mit
einem nebelfeuchten Wischmopp. Anhaftende
Verschmutzungen werden mit einer handels-
Ublichen Wischp ege im Nasswischverfahren und
miteinem Wischmopp beseitigt.

Fleckenentfernung

Hartnéckige Flecken lassen sich am besten mit
Spezialreinigern, in Verbindung mit einem Tuch
entfernen.  Flecken  mdoglichst  umgehend
entfernen, da sich bestimmte Fleckarten nach
dem Antrocknen im Belag festsetzen und dann
nur schwierig oder unvollstandig beseitigt werden
konnen.



E-Gerate

Zur regelmaRigen Reinigung und Pege aller Storfall

Kicheneinbaugerdte = beachten  Sie  bitte

unbedingt die vom jeweiligen Hersteller Bei technischen Defekten kontaktieren
angegebenen Reinigungs- und P ege - Sie bitte lhren Fachhandler oder direkt den
hinweise. Bei der Reinigung der Gerate- Werkskundendienst des jeweiligen Herstellers.
fronten halten Sie sich bitte an die unter

,Mobelfronten® angefuhrten Reinigungs-

und P egehinweise entsprechend der
jeweiligen Ober &chenmaterialien.

Wichtig: Bei Geraten, die mit Wasser bzw. Dampf
arbeiten, wie z. B. Dampfgarer, Kombidampf-
garer, Kaffeemaschine und Geschirrspuler
sind die vom Hersteller empfohlenen Intervalle
zur Entkalkung unbedingt einzuhalten, um
dauerhaft eine optimale Funktionstichtigkeit
zu gewahrleisten.
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Um die Reinigung Ihrer Gartenmdobel zu
erleichtern und die Lebensdauer deutlich
zu erhohen, schitzen Sie diese, vor allem bei
langerer  Nichtnutzung, mit mafgefertigten
Abdeckplanen vor UV-Strahlung und anderen
Witterungsein tssen.

Kunststoff

Kunststoffgartenmobel reinigen Sie zuerst
mit einer Seifenldsung. Verwenden Sie einen
weichen Lappen, der die Oberache nicht
zerkratzt — Kratzer sind besonders schmutzanfél
lig. Sollten die Verschmutzungen mit der Seifen
lauge nicht entfernbar sein, nehmen Sie einen
speziellen Kunststoffreiniger. Probieren Sie den
Reiniger zuerst vorsichtig an verdeckter Stelle. Sie
kénnen lhre Kunststoffmdbel auch vorsichtig mit
einem Hochdruckreiniger saubern.

Gartenmobel

Ge echt/Textilen

Gartenmobel mit Ge echt- oder Texti len-
bespannung reinigen Sie am besten mit
einem speziellen Kunststoffge echtreiniger und
einem Tuch oder nicht scheuernden Schwamm.
Spllen Sie lhre Gartenmobel anschlief3end
reichlich mit Wasser ab. AbschlieBendes
Trockenwischen verhindert unschone Kalk-
ecken auf dunklen Ge echtmdobeln.

Achtung: Kunststoffge echt ist wetter- und UV-
bestandig. Bei extremer Kélte besteht jedoch

an den Fasern Bruchgefahr. Lagern Sie lhre
Kunststoffge echtmdbel im Winter am besten

frostgeschuitzt.
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Gartenmobel

Edelstahl

Teak

Fir die regelméRige Reinigung genigt
ein weicher Schwamm und klares Wasser. Bei
starkerer Verschmutzung hilft die Zugabe von
Geschirrspulmittel. Dauerhaften Schutz und Glanz
erhalten Sie durch die Verwendung spezieller
Edelstahlp egemittel. Verwenden Sie zur Reinigung
keinesfalls kratzende Schwamme oder
Scheuermittel, diese kdnnen den Feinschliff der
Edelstahlober &che zerstoren.

Aluminium

Fir die regelmaRige Reinigung gentigt ein
weicher Schwamm und klares Wasser. Bei
starkerer Verschmutzung hilft die Zugabe von
Geschirrspulmittel oder einer milden Seifenlauge.
Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls kratzende
Schwéamme oder Scheuermittel.
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Wenn Sie Teakholzmébel nicht mit Teakdl
einlassen, entwickelt sich mit der Zeit aus der
rotlich-braunen  Schattierung eine silbergraue
Ober &che. Diese sogenannte Patina emp nden
Teakliebhaber als besonders edel. Soll die ur
sprungliche honigbraune Farbe erhalten bleiben,
mussen Sie die Teakmdbel regelmafiig mit Teakol
eindlen.Vor dem Eintlen muss die Ober &che mit
einem Schwamm oder einer sanften Buirste und
klarem Wasser gesaubert werden. Lassen Sie das
Holz anschlieRend gut durchtrocknen. Abschlie
Rend tragen Sie das Teakdl mit einem Schwamm
oder einem Pinsel dinn auf und lassen es kurz
einwirken. Etwaige Uberschiisse wischen Sie mit
einem nicht fasernden Tuch einfach ab.
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